
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО "Буер"Аттестована Уполномоченным органом ООО «РАСЭК» 
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ЛРИ-00295-УО-02 до 12.05.2020 г.  

П А С П О Р Т  № _ _ _ _ _ _ _
на отгруженную партию гранитного щебня, полученного из 

изверженных  горных пород месторождения «КРАВЦОВСКОЕ», по 
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ»

Фракция 70-150 мм 

Дата:  ____________________ 
Плательщик:______________________________________________________________ 
Номер партии: ___________________ Кол-во щебня_____________________________ 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Фактически 

1. Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе в том числе 
глины в комках , % по массе 0,6 

2. Содержание зерен слабых пород , % по массе 0 
3. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, группа 3 (14,5%) 
4. Марка по прочности (дробимости) М1200 
5. Марка по истираемости И1 
6. Марка по морозостойкости F300 
7. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг 345 
8. Насыпная плотность т/м-3 1,33 

Содержание органических веществ (колометрическая проба) Не должен придавать раствору окраску 
соответствующую или темнее эталона

Светлее 
эталона

Ведущий Инженер по 
контролю качества          Бухлов С.А. 

подпись 
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